
检测报告 No. C240506022004-1 日期: 2024年05月09日 第1页,共7页

东莞市欧冠检测技术服务有限公司 传真：(86-769) 38937859 网址：Http:// www.cpstlab.com

中国 . 广东 . 东莞 . 厚街镇厚街大道东 12号 1092 室 邮编： 523945 邮箱： service@cpstlab.com
(86-769) 38937858

说明：报告未盖本机构“检测专用章”无效。报告只对委托之样品负责。报告涂改、自行增删无效。未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。未经授权对本报告的内

容或外观进行任何更改、伪造或篡改均属于违法行为，违者将受到法律起诉。如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15日内提出，逾期不予受理。

申请公司: 东莞市华奇密封件有限公司

申请公司地址: 广东省东莞市石碣镇刘屋朝阳四路2号101室

以下测试之样品是由申请者所提供及确认

样品名称: 硅胶发泡板

样品数量: 1

收样日期: 2024年05月06日

测试周期: 2024年05月06日至2024年05月09日

测试方法: 请参见下一页

测试结果: 请参见下一页

*******************************************************************************************************************************

结 论:

测试样品 测试项目 结果

发泡板

1.RoHS 指令 2011/65/EU 附录Ⅱ的修正指令(EU)2015/863

— 铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量 合格

— 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸苄基丁基酯

(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)含量
合格

*******************************************************************************************************************************

谨代表

东莞市欧冠检测技术服务有限公司

主 检: 审 核: 签 发:

邓凯, Kelly 高峰, Gino 潘坚定, Will
批准签署人
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送检样品照片
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测试结果：

样品描述 ： 硅胶发泡板

1. RoHS 指令 2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令(EU)2015/863—铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量

测试项目 单位 测试方法 结果 MDL 限值

铅(Pb) mg/kg IEC 62321-5:2013, ICP-OES/AAS N.D. 2 1000

汞(Hg) mg/kg
IEC 62321-4:2013+A1:2017,

ICP-OES/AAS
N.D. 2 1000

镉(Cd) mg/kg IEC 62321-5:2013, ICP-OES/AAS N.D. 2 100
六价铬(Cr6+) mg/kg IEC 62321-7-2:2017, UV-VIS N.D. 2 1000
一溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
二溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
三溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
四溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
五溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
六溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
七溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
八溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
九溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
十溴联苯 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
多溴联苯总和(PBBs) mg/kg - N.D. - 1000
一溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
二溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
三溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
四溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
五溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
六溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
七溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
八溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
九溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
十溴二苯醚 mg/kg IEC 62321-6:2015, GC-MS N.D. 5 -
多溴二苯醚总和(PBDEs) mg/kg - N.D. - 1000
注释:

1. mg/kg = 毫克每千克 = ppm
2. N.D. = 未检出 (< MDL)
3. MDL = 方法检测限

4. “-” = 未规定
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RoHS 指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令(EU)2015/863—邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸苄基
丁基酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)含量

测试方法:IEC 62321-8:2017, 使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)进行分析。

测试项目 单位 结果 MDL 限值

邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) mg/kg N.D. 50 1000

邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP) mg/kg N.D. 50 1000

邻苯二甲酸二丁酯(DBP) mg/kg N.D. 50 1000

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) mg/kg N.D. 50 1000

注释 :
1. mg/kg = 毫克每千克 = ppm
2. N.D. = 未检出 (< MDL)
3. MDL = 方法检测限

备注： 根据申请人的要求，对提交样品所选的材料进行检测。测试结果仅对提交的样品负责。本检测报告仅用于

客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供参考。
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Pb/Cd/Hg/Cr6+ 测试流程图

1) 根椐以下测试流程图样品在预处理方法中被完全溶解(Cr6+ 测试方法除外)。

Pb/Cd Hg Cr6+

机械制样

样品称量

采取微波或加热板进
行酸消解

过滤

滤液 残渣

1) 碱熔融法或干灰
化法

2) 加酸溶解

ICP-OES/AAS分析

数据

采取微波或加热板进
行酸消解

过滤

滤液

数据

ICP-OES/AAS分析

非金属材料

加入消解试剂

加热至 90~95 ℃
萃取

过滤并调节 pH 值

加入 1,5 –二苯碳

酰二肼至颜色生成

UV-Vis分析

金属材料

沸水萃取

加入 1,5 –二苯碳酰二

肼至颜色生成

红 色 表 示 有 六 价 铬
(Cr6+)存在，如果有必
要，再采用 UV-Vis进行
确认。

结果

数据
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多溴联苯/多溴二苯醚 测试流程图

机械制样

样品称量

采用有机溶剂萃取样品

浓缩或稀释萃取溶液

过滤

GC-MS分析

数据
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邻苯二甲酸酯 测试流程图

机械制样

样品称量

采用有机溶剂萃取样品

浓缩或稀释萃取溶液

过滤

GC-MS 分析

数据

*** 报告结束 ***
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